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Systémy Purios maju hygienicky atest PZH: HK/B/0082/01/2017

Pripominame, Ze systémy polyuretdnovych pien s uzatvorenymi ako aj s otvorenymi bunkami aplikované striekanim
musia splfiat poziadavky novych pravnych predpisov a noriem — smernice 305/2011 z 9. marca 2011 a normy PN-EN
14315-1 Tepelnoizolacné stavebné vyrobky. Vyrobky z tuhej polyuretanovej peny (PUR) a z polyizokyanuratovej peny
(PIR) nanasané a formované striekanim na kone¢nom mieste. 1. ¢ast: Specifikacia systému tuhej peny aplikovanej
striekanim pred pouzitim. V sulade s vyssie uvedenymi predpismi st vyrobky oznacené znakom CE.

Pokyny vyrobcu
Verzia: 1.1 Datum vytvorenia: 09.01.2017
Poslednd aktualizacia: 01.03.2017

Systémy Purios H s uzatvorenymi bunkami

Systémy Purios H s uzatvorenymi bunkami su dvojkomponentové polyuretanové systémy na vytvaranie
(vyrobu) tuhej polyuretanovej peny so sStruktirou uzatvorenych buniek, ktora sa aplikuje ako tepelna izolacia na
kone¢nom mieste striekanim.

Komponenty systémov Purios H neobsahuju spenovacie latky poskodzujice ozénovu vrstvu Zeme.

Nazov a opis zloZiek
Zlozka A: Zmes polyolov obsahujuca katalyzatory, spomalovace horenia a spenovacie pripravky.
Zlozka B: Purocyn B (pMDI — polymericky difenylmetan diizokyanatu).

Pouzitie a vyhody systému Purios

Komponenty Systémov Purios H sa aplikuju striekanim s pouZzitim na to uréenych zariadeni, pri€om sa davkuju v

objemovom pomere 1:1. Systémy su urcené predovsetkym na vytvaranie tepelnoizolaénych vrstiev

aplikovanych z vnutra a zvonku budov.

Vyhody systémov:

o |dealna izolacia bez termickych mostov

e Velmidobra prilnavost k povrchu bez nutnosti pouZivat dodato¢né upevnenie lepidlami alebo kotvami

e Tepelnad izolacia dosiahnuta pocas jedného aplikacného procesu vdaka Strukture uzatvorenych buniek peny
a vdaka suvislej, bezskarovej vrstve

e Rychla aplikacia nevyZadujuca skladovanie materidlov zaberajucich mnoZstvo skladového priestoru, ako je
to v pripade mineralnej viny alebo penového polystyrénu (XPS, EPS)

e Spevnenie konstrukcie budovy

Vseobecné zasady a odporucané podmienky aplikacie

Kvalita peny zavisi od nasledujucich faktorov:

e Poveternostnych podmienok: teploty a vihkosti vzduchu prostredia a povrchu, na ktory sa vyrobok aplikuje

e Nastaveni parametrov striekacieho zariadenia — spravneho pomeru miesania, tlakov, tepl6t komponentov a
hadic

e Spo6sobu aplikacie: vertikalna, horizontalna, Sikma (podkrovia)

e Hrubky vrstvy — dodrziavanim odporucanych hrdbok vrstiev Systému Purios H dosiahnete optimalne
parametre peny

Priprava povrchu a systému pred aplikaciou

Povrch, na ktory budete aplikovat polyuretanovy Systém Purios H musi byt Cisty, suchy, stabilny, bez prachu,
oleja ap. aby bola zarufena dostato¢na prilnavost k podkladu. Na kovovych povrch nesmu byt Ziadne oxidy
kovov ani hrdza.
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Systém Purios H sa modze aplikovat na kazdy typ podkladu, okrem podkladov z termoplastickych plastov,
pozinkovaného plechu (surového, nepripraveného), skla a lakovanych povrchov predtym, neZ sa zdrsnia
chemickymi alebo mechanickymi metédami.

Pozor: Bez ohladu na typ podkladu, odporiéame vidy najprv vykonat skusku prilnavosti polyuretanovej
peny k danému povrchu.

Pozor: Pred zacatim aplikacie odporicame skontrolovat spravnost fungovania striekacieho zariadenia ako aj
parametrov systému nastriekanim peny na nejakl dosku (napr. OSB, sadrokartdén, kartén), vyrezat vzorky
s rozmermi 100 x 100 x 100 mm, vykonat merania zdanlivej hustoty peny a porovnat vysledky s deklarovanymi
hodnotami uvedenymi v technickom liste.

Hrubka striekanej vrstvy

Odporucana hrubka striekanej vrstvy sa kontroluje pouZitim vhodnej dyzy a kontrolovanim rychlosti nanasania.
Hrabka vrstvy musi byt v rozpiti 10 — 25 mm. Pripominame, Ze izoldcia je kvalitnejsia, ak dalSie nanasané
vrstvy maju podobnd hrubku. Jedna vrstva v Ziadnom pripade neméze byt hrubsia ako maximalny pripustny
rozsah, vzhladom na uvolfiovanie tepla pocas reakcie spefiovania a na oslabenie rozmerovej stability peny.
Odporucany pocet vrstiev — minimdlne 2 — minimalne hridbka aplikovanej vrstvy 30 mm.

Vplyv poveternostnych podmienok na systém a aplikaciu

Pripominame, Ze teplota zloZiek vyrazne ovplyviuje Cas reakcie.

Na studenom povrchu prva vrstva reaguje dlhsie, a pena vacsinou neexpanduje na 100% ocakavanej hrubky.
Vzhladom k tomu, prva vrstva zohrieva povrch tak, aby nasledujica vrstva uz expandovala spravne. Pri aplikacii
na prili$ horuce povrchy dochadza k problémom s prilnavostou peny k podkladu.

Preto je velmi dolezité, aby boli dokladne dodrZzané odporucané rozsahy tepl6t povrchu, na ktory sa bude pena
aplikovat.

ODPORUCANE PARAMETRE POCAS APLIKACIE

Teplota zloZiek pouZivanych na aplikaciu (v sudoch) 15°C-25°C
Minimalna teplota povrchu 15°C
Maximalna teplota povrchu 50 °C
Odporucany rozsah tepl6t povrchu 15°C-25°C
Minimalna teplota prostredia (v ktorom sa vykondva aplikacia) 15°C
Odporucany rozsah tepl6t prostredia (v ktorom sa vykonava aplikacia) 15°C-30°C
Relativna vlhkost vzduchu max. 60%

Relativna vlhkost povrchu:

Sadrokartén 4,5-7,0%
Polopriepustnd membrana* 0-0,5%
Vinity kartén 4-7%
Drevo 11%
Beton (po odstati (dozrievani) 28 dni) 5-6%

*polopriepustnd membrana — obozndmte sa a postupujte podla pokynov a odporucani vyrobcu

ODPORUCANE PARAMETRE APLIKACIE (STRIEKANIA)

TEPLOTA ohrievacich telies 35-50°C
TEPLOTA HADICE 35-50°C
TLAK 90— 110 bar

Pripominame, Ze su to teoretické hodnoty parametrov. Konkrétne parametre zdvisia od podmienok
prostredia na mieste aplikacie.

Pocas aplikacie sa parametre musia upravovat v zavislosti od meniacich sa podmienok prostredia.
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Musi sa zohladnit aj relativna vlhkost vzduchu (max. 60%), predovSetkym pri aplikacii v zatvorenych
miestnostiach. Prili§ vysoka vlhkost negativne vplyva na kvalitu vykonanej peny, ako aj na prilnavost
k podkladu.

Pozor: Pri aplikovani vo vonkajsom prostredi sa miesto aplikacie musi chréanit pred vetrom. Vplyvom vetra moze
byt vrstva peny nanesend nerovnomerne, a odtrhnuté drobné kvapky systému, okrem materialnych strat, mozu
sa usadzovat na neZiaducich miestach (budovy v okoli, autd). Pri aplikovani vo vnutri sa na mieste aplikacie
musia zabezpecit oknd, hnutelné a nehnutelné predmety, ktoré sa pocas aplikdcie moze zaspinit.

Pena musi po aplikacii dozrievat 48 hodin a miesto aplikacie sa musi vetrat 48 hodin, pricom sa musia udrZiavat
také podmienky, ako pre aplikaciu. V tomto Case sa pena nesmie spracovavat, napr. orezévat, brusit.

Pocas dozrievania peny sa musia zabezpecit podobné podmienky, ako pocas vykondvania striekania (teplota
a vlhkost na mieste aplikacie).

Pomer miesania

Zachovavanie stdleho pomeru mieSania pocas prace je velmi dolezité na zachovanie kvality a stability
vytvorenej peny.

Pozor: Pred zacatim prace odporicame skontrolovat spravnost fungovania striekacieho zariadenia vykonanim
skusobnej vrstvy, pricom je potrebné pozorovat, ¢i zariadenie funguje spravne. Velky rozdiel tlakov zloZiek (viac
ako 10% medzi zloZzkami) pocas striekania, moze poukazovat na problémy so striekacim zariadenim — zariadenie
sa musi nélezite skontrolovat — vtakom pripade preruste vykonavanie prac, az kym sa pri¢ina poruchy
neodstrani.

Udrzba a ochrana peny

Tuha PUR pena vystavenda na posobenie poveternostnych vplyvov tmavne, a jej bunkova Struktura sa vplyvom
pbsobenia UV Ziarenia degraduje. Preto musi byt naleZite chranena vhodnymi ochrannymi vrstvami,
predovsetkym pri aplikacii z vonku (v exteriéri). Odpori¢ame pouzivat vrstvy uréené na polyuretanové peny,
ktoré zarucia dostatocnu odolnost voci UV Ziareniu a hydroizolaény odpor.

Vzhladom na pdsobenie poveternostnych vplyvov, ochranna vrstva sa musi aplikovat v stlade s pokynmi
a odporucaniami vyrobcu vrstvy. S vyrobcom ochrannej vrstvy sa tiez musi konzultovat minimalny ¢as aplikacie,
ako aj pripadna potreba poutzitia pripravkov zlepsujucich prilnavost.

Bezpecnostné pravidla

Systémy Purios H, ak sa pouZivaju spravne, nepredstavuju riziko ohrozenia pre ludské zdravie a Zivot.
Predchadzajte kontaktu komponentov sofami as pokoZkou. Pocas aplikdcie pouZivajte ochranny odev
a rukavice, pouzivajte ochranu tvdre a ochranu dychacich ciest.

Pred zacatim prace so Systémom Purios H sa oboznamte s pokynmi a odporucaniami uvedenymi v karte
bezpecnostnych Udajov, vyhldseni o UZitkovych vlastnostiach avtechnickom liste, apocas prace ich
bezpodmienecne dodrziavajte.

Ak pocas aplikacie budete mat nejaké pochybnosti, alebo ak sa objavia znepokojujtce, neZiaduce priznaky,
preruste pracu a kontaktujte vyrobcu systému.
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